Datenblatt
HOMAPAL ROBUST-Qualitat

(Auszug aus den Technischen Datenbl&ttern)

Dekor Nummern
741 R — Alu Strichmatt Natur ROBUST
796 R — Alu Strichmatt Stahlton ROBUST

Die mit der Zusatzbezeichnung ROBUST versehenen Produkte weisen durch einen speziellen
UV-Lack eine deutlich hohere Resistenz gegeniber mechanischen Beschadigungen der
Oberflache auf.

Ein Vergleichsgest mit handelsiiblicher Stahlwolle (z. B. Rakso mittel) ergab bei einer
Belastung mit 1 kg auf 1,5cm? Flache (dies entspricht etwa einer Flache eines Spielwurfels)
folgendes Ergebnis:

In Richtung der Birstung:
Die Ausfihrung ROBUST zeigt nach 600 Bewegungen uUber die Oberflache keine
Kratzspuren. Die Standardausfihrung weist nach 50 Bewegungen deutliche Kratzer auf.

Quer zur Birgrichtung:

Die Ausfihrung ROBUST zeigt nach 200 Bewegungen uber die Oberflache leichte
Kratzspuren. Auf der Oberfléche der Standardausfiihrung sieht man nach 2 Bewegungen Uber
die Oberfléche deutliche Kratzer.

Der Einsatz der ROBUST Produkte ist nur bei leichter bis mittlerer mechanischer
Beanspruchung (siehe obige Testergebnisse) auch horizontal mdglich.

Bitte beachten Sie, dassbel Punktbelastungen sehr viel geringere Kréafte ausreichen, um
Beschadigungen hervor zurufen.

Die Produkte sind auf der Schutzfolie mit dem Zusatz R gekennzeichnet.

Diese Ausfuihrungen basieren auf unseren Erfahrungen.
Bitte beachten Sie unbedingt unsere "Technischen Informationen”!

Selbstverstandlich stehen wir flr ergdnzende Fragen jederzeit gern zur Verfligung.
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