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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarien
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens liber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubet-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteiit. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt und geé&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung des
Warmedammstoffs aus losen, ungebundenen Holzfasern mit der Bezeichnung "GUTEX
Thermofibre”.

Die aus zerfaserten Nadelholzschnitzeln unter Zugabe von Brandschutzmitteln hergestellten
Holzfasern (nachfolgend als Warmedammstoff bezeichnet) dienen zur Herstellung von
Wérmeddmmschichten durch maschinelle Verarbeitung an der Anwendungsstelle,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fir eine manuelle Verarbeitung der
Warmedammstoffe.

Anwendungsbereich

Die Warmedammestoffe diirfen wie folgt im Bauwerk verwendet werden:

a) als freiliegende Warmeddmmung auf horizontalen oder maBig geneigten Flachen (< 10°)
und zwischen Bindern oder Balken von Dachdecken,

b) als raumausfillende Warmeddmmung in geschlossenen Hohlrdumen von Wénden in
Holzrahmenbauweise und vergleichbaren Hohlraumen.

Die Warmedammstoffe werden anwendungsspezifisch mit unterschiedlichen Rohdichten
verarbeitet.

Die Warmedammstoffe sind nicht druckbelastbar. Der Einbau muss =t hte

geschiitzten Bereichen erfolgen.
Die Warmedammstoffe werden trocken eingebaut.

Bestimmungen fiir das Bauproduki

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren .
Der Warmed&mmstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellingsverfahren

dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Rohdichte
Jeder Einzelwert der Rohdichte des Warmedammstoffs, bestimmt nach ISO/CD 18393’

muss in Abhangigkeit vom Anwendungsgebiet die nachfolgend aufgefilhrien Rohdichte-
bereiche einhalten.

a) freiliegend (Abschnitt 1.2.1, Abs. a) 25 - 30 kg/m?
b) raumausfiillend (Abschnitt 1.2.1, Abs. b) 29 - 45 kg/m®
SetzmaB

Setzmal bei Erschitterung

Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des SetzmaBes nach ISO/CD 18393',
Methode A, um nicht mehr als 10 % setzen.

ISO/CD 18393:2002-08 Thermal insulation — Accelerated ageing of thermal insulation materials —
Assessment of settling of loose-fill thermal insulation used in attic and closed cavity
applications

1.23.11-163/11
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2.1.3.2 Setzmal unter verschérften Klimabedingungen

Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des SetzmaBes nach 1SO/CD 18393',
Methode D, um nicht mehr als 10 % setzen.

21.4 Feuchteaufnahme

Der Warmeddammstoff darf bei 23°C und 80 % relativer Luftfeuchte bei Prifung nach
DIN EN ISO 125712 nicht mehr als 17 Masse-% Feuchte aufnehmen. Die Trocknungstempe-
ratur betragt 70 °C.

215 Warmeleitfahigkeit
Der Warmedammstoff darf bei Prifung der Wéarmeleitfdhigkeit nach DIN EN 12667 den Wert
Moy = 0,0367 W/(m - K) nicht Gberschreiten.

Die Priifkérper fir die Bestimmung der Warmeleitféhigkeit werden durch Einblasen des
Dammestoffs in Probenhalterungen (Polystyrolrahmen) mit den lichten InnenmaBen von
500 mm x 500 mm x 120 mm hergestelit. Zur Messung wird die Dicke auf 100 mm vermin-
dert. Bei der Probenherstellung und bei der Prifung sind die unter Abschnitt 2.1.2 angege-
benen Rohdichtebereiche einzuhalten.

2.1.6 Brandverhalten

Der Wéarmedammestoff muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Klasse E
nach DIN EN 13501-1%) erfiillen.

Die Prifungen sind nach DIN EN 1SO 11925-2* durchzufiihren.

22 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung der Warmedammstoffe sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Warmedammstoffe sind so zu verpacken, dass sie wahrend des Transports und der
Lagerung auf der Baustelle trocken bleiben.

223 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfiillt sind. Weiterhin ist die Verpackung der Warmedammstoffe in deutlicher
Schrift mit folgenden Angaben zu versehen:

— Holzfaser-Dammstoff "GUTEX Thermofibre" als Warmeddmmestoff nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1873

— A =0,040 W/(m-K)

— normalentflammbar (Kiasse E nach DIN EN 13501-1)

— GUTEX Holzfaserplattenwerk, 79761 Waldshut-Tiengen
— Herstellwerk® und Herstelldatum®

— Fullgewicht

DIN EN ISO 12571:2000-04 Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften; Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2000

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

DIN EN ISO 11925-2:2002-07 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Teil 2: Entziindbarkeit bei
direkter Flammeneinwirkung

Kann auch verschliisselt angegeben werden.
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~ Hinweis:
Die Verarbeitung von "GUTEX Thermofibre" entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Nr. Z-23.11-1873 darf nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen, die
vom Antragsteller in einer Liste gefuhrt werden.

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:
— Holzfaser-Dammstoff "GUTEX Thermofibre" als Warmedammgtai Mgemeiner bau-

aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1873
.‘\)‘
R\ 2

Ubereinstimmungsnachweis
Bes&m‘?ﬁﬁ d ser allge-

Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit d

meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstel
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkselgenen Produktid
méaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung deskts nach MaB-

gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberelnstlmmungszertlflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefihrten MaB-
nahmen einschlieen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziiglich zu
wiederholen.

1.23.11-163/11
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2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaBig zu lUberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und
kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung (Abschnitt 2.2.3) durchzuflhren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauauf-
sichisbehérde vorzulegen.

Tabelle 1:  Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Priifung Mindesthaufigkeit

nach nach Werkseigene

Abschnitt Abschnitt Produktionskontrolle Fremdiiberwachung

Rohdichte 21.2 1 x wéchentlich 2 X jahrlich

nach 2.1.2

Setzmal 2.1.3.1 2 x wochentlich 2 X jahrlich

nach 2.1.3 2.1.3.2 1 x monatlich 2 x jahrlich

Feuchteaufnahme

nach 2.1.4 2.1.4 1 x monatlich 2 x jahrlich

Warmeleitfahigkeit

nach 2.1.5 215 . 2 x jahrlich

Brandverhalten

nach 2.1.6 2.1.6 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebereich zu erfassen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
A
3.1 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit " (e
Beim rechnerischen Nachweis des Wéarmedurchlasswiderstandes der Bauteile @ef;ﬁ;‘g ®e® .
E

Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:
A = 0,040 W/(m - K)

3.2 Nenndicke

Bei der Berechnung des Wéarmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen.

Die Nenndicke ist bei der Anwendung als freiliegender Warmedammstoff (Abschnitt 1.2.1,
Abs. a) die um 20 % verminderte Einbaudicke.

Bei geschlossenen Hohlrdumen (Abschnitt 1.2.1, Abs. b) ist die Nenndicke gleich der lichten
Weite des ausgefuliten Hohlraumes.

765828.11 1.23.11-163/11
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3.3 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
Der rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3° ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl . = 1 bzw. 2 zu fiihren.

34 Brandverhalten
Der Dammstoff ist ein normalentflammbarer Baustoff (Klasse E nach DIN EN 1350

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Anforderungen an die Warmeddmmschicht
4.1.1 Rohdichte
Die Warmedammschicht muss im eingebauten Zustand folgende Rohdichten
a) freiliegend (Abschnitt 1.2.1, Abs. a) 25 - 30 kg/m3
b) raumausfillend (Abschnitt 1.2.1, Abs. b) 29 - 45 kg/m?

Die Rohdichte wird rechnerisch als Quotient aus der Masse des eingebrachten Materials und
dem ausgefiillten Volumen ermittelt.

4.2 Anforderungen an die Verarbeitung
4.2.1 Der Warmedammstoff ist trocken einzubauen. Der Warmedammstoffe wird maschinell verar-
beitet.

422 Die Warmedammschicht muss eine gleichméaBige Einbaudicke unter Bertcksichtigung der
Nenndicke aufweisen. Hierzu sind von dem ausfihrenden Unternehmen geeignete Héhen-
marken vor der Verarbeitung in einem ausreichenden Abstand anzuordnen. Das ausfih-
rende Unternehmen hat die Einbaudicke sowie die Rohdichte entsprechend den Abschnit-
ten 2.1.2 und 4.1.1 zu Gberprifen.

4.2.3 Die Anforderungen von DIN 4108-3° hinsichtlich der Be- und Entliiftungséffnungen sowie
des Liftungsquerschnitts oberhalb der Warmedammschicht sind zu beachten.

4.3 Anforderungen an die konstruktive Ausfilhrung

4.3.1 Beim Einbau auf geneigten oder gewdélbten Flachen ist durch geeignete MaBnahmen ein
Abrutschen der Warmedammstoffe zu verhindern.

4.3.2 Sind im Bereich der Warmedammstoffe Einbauleuchten (Deckenleuchten), Klimaanlagen
oder andere warmeerzeugende Einbauten vorgesehen oder vorhanden, ist durch konstruk-
tive Maf3nahmen ein im brandschutztechnischen Sinn bedenklicher Warmestau zu vermei-
den (z. B. durch einen Abdeckkasten aus nichtbrennbaren Baustoffen - Baustoffklasse A
nach DIN 4102-1% -, wobei die Abstéande zwischen der Innenkante Abdeckkasten und der
AuBen- bzw. Oberkante des Einbaugeh&uses mindestens 10 cm betragen missen).

4.3.3 Bei der Anwendung als raumausfiillende Warmedammstoffe in geschlossenen Hohlraumen
ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen (z. B. Uberprifung durch Kontrollboh-
rungen), dass der Hohlraum vollstandig mit dem Wéarmedammstoff ausgefiillt wird. Bei senk-
rechten HohlrAumen mit lichten Weiten von hochstens 12 cm soll die Fillhéhe 3,5 m nicht
Uberschreiten.

4.4 Anforderungen an das ausfiihrende Unternehmen

Die Warmedammstoffe diarfen nur von Unternehmen verarbeitet werden, die (iber ausrei-
chende Erfahrungen mit der Verarbeitung des Materials verfugen. Der Antragsteller hat
daher die ausfiihrenden Unternehmen zu schulen.

DIN 4108-3:2001-07 Wameschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und
Ausfiihrung
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Der Antragsteller hat eine Liste der ausfilhrenden Unternehmen zu fihren, die dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der jeweils
neuesten Fassung vorzulegen ist.

Flr jede Anwendungsstelle hat das ausflihrende Unternehmen eine Bescheinigung auszu-
stellen, die unter Bezug auf diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung folgende Angaben
enthalten muss:

Holzfaser-Dammstoff "GUTEX Thermofibre" als Warmedammstoff nach aligemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1873

ausfiihrendes Unternehmen

Bauvorhaben und Bauteil

Datum der durchgefihrten Einbauarbeiten
Einbaudicke

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1)

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhandigen und von diesem zu den Bauakten
einzureichen.
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