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Dieses Technische Merkblatt entspricht unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Es berlicksichtigt
den aktuellen Stand der Technik ausschlieBlich bis zu dem genannten Verdffentlichungszeitpunkt,

Die Weailergabe dieses Merkblatts bedeulet keine Zusicherung von Eigenschaften der heschriebanan
Erzeugnisse; auch kann aus ihnen keine ausdriickliche oder stillschweigende Zusicherung abgeleitet wer-
den, Eine Verbindlichkeit fir den Merkblattinhalt iiber den gesetzlich gebotenen Mindesturnfang hinaus wird
nicht (barnommen.




Allgemeines

Bei den hier beschriebenen Schicht-
stoffplatten handelt es sich um deko-
rative Hochdrucklaminate (HPL) ge-
maB DIN EN 438 mit einer Melamin-
harzoberflache. Es wird zwischen fol-
genden Typen unterschieden: S =
Standard, P = nachformbar, F =
schwerentflammbar.

HPL-Platten werden in vielen Berei-
chen angewandt, in denen ihr Brand-
verhalten von besonderem Interesse
ist: z. B. an Wanden, Decken und FuB-
bodden in privaten, gewerblichen und
offentlichen Geb&uden, in Schiffen
sowie im Fahrzeug- und Waggonbau.

HPL-Platten kénnen als selbsttragen-
de Kompaktplatten oder in Verbin-
dung mit verschiedenen Tragerma-
terialien (Holzwerkstoffe, mineralische
oder nichtbrennbare Trager) einge-
setzt werden.

Materialbeschreibung/
Zusammensetzung

HPL-Platten werden aus organischem
Material hergestellt. Sie bestehen aus
Zellulosefaserbahnen und hértbaren
Kunstharzen.

Im Hinblick auf das Brandverhalten
erfillen sie die héchsten Anforde-
rungen, die fir organische, dekorative
Oberflachenmaterialien spezifiziert
wurden (siehe Abschnitt 5).

Waéhrend des Herstellprozesses ent-
stehen unter Einwirkung von hohem
Druck und hoher Temperatur raumlich
vernetzte chemische Verbindungen
(Duromere).

Sie bilden ein ausgehértetes Material,
das im Brandfall nicht erweicht,

schmilzt oder brennend abtropft. Die
Entflammbarkeit kann durch halogen-
freie Zusatze noch weiter erschwert
werden.

3.1

3.2

HPL-Platten und
ihr Brandverhalten

In vielen Landern legen die Behorden
Wert auf vier wichtige Eigenschaften,
die sich auf das Brandverhalten bezie-
hen und die Grundlage der kinftigen
européaischen Prufmethode ,SBI“ (=
single burner item) bilden werden:

* Entziindbarkeit

* Flammenausbreitung

* \Warmeabgabe

* Entwicklung von Rauch und toxi-
schen Gasen

Entziindbarkeit

Die Entziindbarkeit kennzeichnet die
Eigenschaft eines Materials, sich unter
Warmeeinfluss zu entzlinden. Viele im
Wohnbereich eingesetzte Materialien,
z. B. bestimmte Textilien und Kunst-
stoffe, benottigen dazu nur verhilt-
nismassig niedrige Temperaturen
(150-250 °C).

Dekorative Schichtstoffplatten entziin-
den sich auf Grund ihrer Zusammen-
setzung erst bei relativ hohen Tempe-
raturen (ca. 400 °C).

Flammenausbreitung

Die Flammenausbreitung ist ein Mass
flr das Risiko der Brandausdehnung.
Sie beschreibt das Fortschreiten einer
Flammenfront auf der Oberflache des
Produkts unter dem Einfluss hoher
Warmestrahlung.

Dekorative Schichtstoffplatten weisen
in allen Typen ein besonders glinstiges
Verhalten auf: Wandpaneele, Decken
usw., die mit HPL belegt sind, verzo-
gern die Flammenausbreitung, so
dass die Fluchtzeit verlangert wird.
Aus diesem Grund sind HPL-Platten
fr den Einsatz auch in Fluchtkor-
ridoren behdrdlich zugelassen.




3.3

Warmeabgabe

Die Warmeenergie, die wahrend der

zosischen Eisenbahnen vorgegeben
werden.

Verbrennung frei wird, ist ein Mass fur 3.5 Materialverhalten im Brandfall
den Beitrag eines Materials zum
Brandgeschehen. Im Brandfall (Uber 400 °C) erfolgt bei
HPL kein Erweichen, Schmelzen oder
Messungen haben ergeben, dass brennendes Abtropfen.
HPL-Platten im Vergleich zu anderen
organischen Materialien eine deutlich 4. Schlussfolgerung
verzogerte Warmeabgabe aufweisen.
HPL-Platten sind schwer entzindbar
3.4 Entwicklung von Rauch und und haben Eigenschaften, die das
toxischen Gasen Ausbreiten von Flammen verzégern
und dadurch nur verhaltnismaBig ge-
Alle organischen Materialien erzeugen ringe Mengen an Warme und Rauch
im Brandfall Rauch und toxische freisetzen, so dass sich die Fluchtzeit
Gase. In Versuchen hat sich gezeigt, verlangert.
dass auch bei der Verbrennung von
HPL-Platten - wie bei allen organi- Die Rauchgase, die bei der Verbren-
schen Verbindungen - hauptsichlich nung von HPL-Platten und der ge-
Kohlendioxid und Kohlenmonoxid ent- brauchlichsten organischen Materia-
stehen. Daneben wurden Spuren lien wie Holz, Wolle oder Seide entste-
anderer toxischer Gase wie Stick- hen, unterscheiden sich nicht wesent-
oxide, Schwefeldioxide und Cyanwas- lich.
serstoff festgestellt.
o 5. Erfiillung nationaler Normen
Der Mensch ist im Brandfall starker
durch hohe  Warmeentwicklung, Die einzelnen Lander bewerten die
Sauerstoffmangel und Kohlenmonoxid Gefahren durch Brand, selbst bei glei-
gefahrdet als durch andere toxische chem Einsatzzweck, unterschiedlich.
Gase.
Hinsichtlich des Brandverhaltens las-
Dekorative SChiGhtEtDﬁp|ﬂttEn erzeu- sen sich HPL-Platten entsprechend
gen eine geringe Rauchdichte bei ver- den wichtigsten europdischen Priif-
gleichsweise niedriger Toxizitat. Sie methoden wie folgt klassifizieren,
erreichen hochstmogliche  Kilassifi- wobei fir die héheren Einstufungen (z.
zierungen flr organische Materialien, B. B1) Nachweispflicht besteht:
wie sie z. B. in den Normen der fran-
Einstufung
Priifung Norm ' HPL gem. DIN EN 438 HPL gem. DIN EN 438
Typ F Typ S, Typ P
Flammé'ﬁé‘uébré'itﬁng___H_______N BS476:7 | Klasse 1 Klasse 2
Brandschacht DIN 4102-1 Klasse B1 Klasse B2
Epiradiateur 'NFP 92 501 | Klasse M1 KI. M3 oder besser |
Rauchgasdichte, Toxizitat NFF 16.101 Kl. F2 oder besser Kl. F2 oder besser

Einen umfassenden Uberblick iber Priifergebnisse und -zeugnisse geben die Tabellen in
der Anlage.




Da das Prifergebnis von der HPL- der allgemeinen Fachliteratur haufig

Dicke, dem Aufbau, dem Tragerma- benutzt, ohne dass dem Leser mitun-
terial und dem eingesetzten Klebstoff ter deutlich wird, was darunter zu ver-
abhangt, sollte wegen weiterer Ein- stehen ist.
zelheiten der Zertifizierung Rickfrage
beim HPL-Hersteller erfolgen. Der voranstehende Text orientiert sich,
soweit erforderlich, an diesen Fest-
6. DIN 4102 - ,,Brandverhalten legungen. Darlber hinaus soll an die-
von Baustoﬁen und Baute"en“ .'?:E‘r Stelle nur ein informatorischer
Uberblick Uber die wichtigsten Be-
Die Definitionen und Begriffsfest- griffe sowie Definitionen gegeben wer-
legungen zum baulichen Brandschutz den. Im konkreten Fall ist der jeweils
sind im deutschen Sprachraum in der gultige Inhalt einer Norm massgebend.

DIN 4102 beschrieben. Sie werden in

6.1 Baustoffe, Einteilung nach DIN 4102, Teil 1

Baustoffklasse Bauaufsichtliche Benennung Beispiele
A nicht brennbare Baustoffe
Al | anorganische Baustoffe Bléhglimmer
A2 anorganische Baustoffe mit Gipskarton
organischen Bestandteilen
B brennbare Baustoffe )
B1 schwer entflammbare Baustoffe HPL—F
B2 normal entflammbare Baustoffe HPL, alle Typen
__________________________ | . (ohne besonderen Nachweis)
B3 leicht entflammbare Baustoffe Holzwolle
(im Bauwesen in der Ragel nicht zuldssig)

6.2 Bauteile, Einteilung nach DIN 4102, Teil 2

Feuerwiderstands- Feuerwiderstands- Baustoffklasse der ver- Kurz-
klasse dauer wendeten Baustoffe flr bezeichnung
{Minuten) wasentliche Teile* tbrige Teile

F 30 =30 B B 30-B
(frither: fauerhammend) A B 30 - AB

B A A 30-A

Feo | =60 B B 60 - B
A B 60 - AB

o A A 60 -B i

F 90 =490 B B 90 -B
(friiher; feusrbestindig) A B 90 - AB

) A A 20 - A

F 120 =120 B B 120 - B
A B 120 - AB

- A A 120 - A

F180 = 180 B B 180 - B
{friher; hochfeuerbestindig) A B 180 - AB

A A 180 - A




* Zu den wesentlichen Teilen gehéren:

a) Alle tragenden oder aussteifenden Teile, bei nichttragenden Bauteilen auch die Bauteile, die deren Standsicherheit bewirken (z. B.

Rahmenkonstruktionen von nichttragenden Wanden)

k) Bei raumabschlieBenden Bauteilen eine in Bauteilebende durchgehende Schicht, die bei der Prifung nach dieser Narm nicht zerstdrt
werden darf. Bei Decken mufl} diese Schicht eine Gesamtdicke von mindestens 50 mm besitzen; Hohlrdume im Innarn dieser Schicht

sind zuldssig.

Bei der Beurteilung des Brandver-
haltens der Baustoffe, aus denen Bau-
teile hergestellt werden, kénnen Ober-
flachendeckschichten oder andere
Oberflachenbehandlungen auBler Be-
tracht bleiben.

Beispielhafte Bezeichnungen flr

Sonderbauteile:

W30 - W180 nichttragende Aussen-
wandelemente

T30 - T180 Tiuren etc. als Feuer-
schutzabschlisse

L30 - L180  Luftungsleitungen

Die Zuordnung der Feuerwiderstands-
klasse zu den in den bauaufsichtlichen
Vorschriften enthaltenen Begriffen
JJfeuerhemmend” und ,feuerbestan-
dig” ist durch Einflhrungserlasse vor-
genommen worden. Nach der Aus-
gabe ,Februar 1970" der DIN 4102,
Blatt 2, stimmt ,feuerbestandig” mit
den Kriterien der Feuerwiderstands-
klasse F 90 - AB nach der geltenden
Ausgabe Uberein. Im Ubrigen gilt fol-
gender Zusammenhang:

Wird die Forderung gestellt:

so gilt sie als erflllt, wenn nach geltender
Norm nachgewiesen wurde:

feuerhemmend

Feuerwiderstandsklassen
F30-B,F30-AB,F30A

feuerhemmend und in den frégenden Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklassen
F30-AB,F30-A

feuerhemmend und aus nicht brennbaren Baustoffen
entsprechend DIN 4102, Blatt 2, Abschnitt 3.3.2
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen

|F30-AB,F30-A

Feuerwiderstandsklassen

Feu.erwiderstandsklasse F 30 —‘A

ﬂ.grbesténdigm """
feuerbestandig

Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
Feuerwiderstandsklassen
FS0-AB*", FO0 A

* F 90 - AB = feuerbestindig: in einigen Landern (ber Ausnahme- und Befreiungsbestimmungan.

6.3 Priifverfahren fir Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (5/81)

bei 750 °C bis zum Erreichen des
Temperaturmaximums, mindestens
aber 15 Min.

Baustoffklasse Prifverfahren Anforderungen

A Bei Baustoffen der Klasse A ist
ein Nachweis hinsichtlich der Brand-
nebenerscheinungen (Rauchdichte,
toxische Brandgase) zu fihren.

A1 Prifung im Nichtbrennbarkeitsofen a) Flammen, Glimmen und Entwick-

lung zindbarer Gase nicht
zulassig
b) Temperaturanstieg = 50 K




Baustoffklasse Prifverfahren Anforderungen

AZ* Brandschachtversuch a) Lange der unzersetzten Probe-
teile im Mittel > 350 mm
kein Einzelwert = 200 mm

b) mittlere Rauchgastemperatur
=125 °C

¢) Flammen auf der Riickseite der
Proben nicht zulassig

d) keine anderen Beanstandungen

und entweder Ermittlung des Heiz- Hu < 16.800 kWs/m? und
werts (Warmeentwicklung) oder Hu < 4.200 kWs/kg
Prufung im Nichtbrennbarkeitsofen wie flr A1, Entflammung aber bis
e 15 Min._ |.zu20szuldssig
B
B1* Brandschachtversuch a) Lange der unzersetzten Probe-
teile im Mittel = 150 mm
b} kein Einzelwert 0 mm
c) mittlere Rauchgastermperatur
= 200 °C
______________________ _ d) keine Beanstandungen
B2 Prufung mit dem Kleinbrenner Flammenspitze darf die Messmarke
150 mm nicht vor Ende der
_______________________ 20. Sekunde erreichen
B3 i

“ Nach bauaufsichtlichen Vorschriften bediirfen Baustoffe der Klasse A, soweit sia organische Bestandteile enthalten, und Baustoffe der
Klasse B1 eines Priifzeichens, sofern sie nicht von der Priifzeichenpflicht ausgenommen sind.

6.4 Priifverfahren fiir Bauteile nach DIN 4102, Teil 2 (8/77)

Feuerwiderstandsklasse Prafverfahren Anforderungen
Brandversuch an 2 gleicharti- Wahrend der Prifdauer muss der
gen, einseitig dem Feuer aus- Durchgang des Feuers verhindert

gesetzten Probekérpern, die in | werden.
ihren Abmessungen, ihrer Aus- Kein Durchtritt entziindbarer Gase.

fihrungs- und Einbauart der Temperaturerhéhung an den
praktischen Anwendung ent- Messstellen im Mittel < 140 K
sprechen. und max. 180 K.

Die Abmessungen missen z. B. | Restdicke = 10 mm bzw. raumab-
bei tragenden Wanden und schliessende Wirkung muss

Zwischenwéanden mind. 2,0 m x | erhalten bleiben (Festigkeits-
2,5 m (Breite x Hohe) betragen. | versuch).

| F30 | Priifdauer 30 Min.

_F 80 , . Prifdaver 60 Min.
F 90 o _ " Prifdauer 90 Min.
F120 Prufdauer 120 Min.
F 180 ) Prufdauer 180 Min.

Anmerkung: Durch tbliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu etwa 0,5 mm Dicke werden Bautelle in ihrer Feuerwiderstandsdauer nicht
beaintrachtigt.




Anhang ,,Priifergebnisse und Prifzeugnisse*

Da das Prifergebnis von der HPL-Dicke, dem Aufbau, dem TrAgermaterial und dem einge-
setzten Klebstoff abhangt, sollte wegen weiterer Einzelheiten der Zertifizierung Rickfrage
beim HPL-Hersteller erfolgen.

Bauwesen
Zulassungs- Prifmethode Brandklasse Trager- Bemer-
Land Behdrde (Charakterisierung) HPL DIN EN 438 Material kung
- Gesellschaft - F S,P
Danemark | Bolihetsministeriet ETA NT Fire 004 (B+C) DS 1066 Class A DS 1066 Class B NB odear K
IS0 5657 (F) ‘ Ut 1 N ut2
Deutsch Deutsches Institut DIN 4102 Teil 1 (G) B1 B2 NB, FR B1 nach-
land fir Bautachnik L oder K* weispflichtig! |
Frankreich | C.5.T.B, NFP 92 501 (H) M1 M3 NB oder K
GroB- Building Regulations BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NB oder K
britannien Class 2 B oder K
BS 476 Part 6 (B) Class D NB oder K
und Part 7 (A) . -
ltalien Ministro del’'Interno LINI 8456, B4&7 (A), Class 1 Class 2 NE oder K
9174 (A), 9177
Niederlande | TNO-Bau NEMN 6065 (A, F) Class 1 Class 2 NEB
NEN 6066 (C)
MNorwegen | Norges Standardiserings NT Fire 004 (B+C) In1 In2
Férbund NSF IS0 5657 (F) ut1 Ut 2
Oslerraich | Dsterreichisches Institut ON B 3800/1 (A+F+C) | B1, Q1, Tr1 B1,01, T K oder B
fiir Bautechnik ~Schlyter-Test”
Palen Instytut Techniki Budowlangj | PN-20/8 (A) i low flame spread low flame spread NE oder K
Schwaden | Boverket NT Fire 004 (B+C) Class 1 Clags 2 NBE
- Class 2 | Class 3 B
Schweiz Vereinigung Kantonaler Kleinbrenner Vi3 /3 K B ]
Feuerversicherungen VKF-Methode 5(200°C).3 5(200 "C).3 K =3 mm
* qilt fiir HPL-Kompaktplattan
Transportwesen
Zulassungs- Prifmethode Brandklasse Trager- Bemer-
Land Behdrde (Charaktarisierung) HPFL DIN EN 438 Matarial kung
- Gesellschaft - F 5,P
Deutsch- Deutsche Bahn AG und DIN 54 837 (F) 53-54/5R2/5T2 S3/5R2/5T2 B 54 nach-
land lokale Verkehrsverbunde DIN 551 C!l-2 54/5R2/5T2 K waispflichtig!
Frankreich | 3.N.C.F (Labor CSTD) NFP 92501 (H) M1/F1 K =3 mm
und (Labor LNE) NFF 16.101 (C+D) M1/F2 < 3 mm
(UTAC UTAC ST 18-502/1 Al Al K =3 mm
GrofB- British Rail atc, BS 476 Part 7 (A) Category 1 NB
britannien BS 6853 Appendix B (C)| Category 1 NE oder K
Lendon Underground BS 6853 Appendix B (C)| Ao (on)< 1,4/
‘ Ao (off) = 1,8
Italien Ferrovie dello Stato 5.p.A. UNI 8456, UNI 9177, Class 1
UNI 9174 (A)
NFF 16.101 (C+D) F1 =3 mm
- NFF 16.101 (C+0) Fz =3dmm |
Schweden | Statens Jarnvagar NT Fire 004 (B+C) Class 1 Class 2 K oder FR
Class 2 Class 2 = -
Spanien RENFE UNE 23727/ M1/F1 3 mm
UNE 23721 (A,B)
NEF 16.101 (C+D)
Eurapa Eisenbahnverwaltungen UIC-Richtlinie 564-2 Klasse B Klassa C B=12mm
_____ ‘ C=09mm
USA NFPA 130 ASTM E - 162 (A) =< 35 - K
ASTME - 862 (G) | Ds 1 Min = 100

Ds 4 Min < 200




Schiffbau und Offshore

Zulassungs- Prifmethode Brandklasse Trager- Bemar
Land Behtrde (Charakterisierung) HPL DIN EN 438 Material kung
- Gesellschaft - F 5P
Australien | Australian Maritime Safety BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NB
Authority
Belgien Ministerie van Verkeer en | BS 476 Part 7 (A) Class 1 | Class 1 oder 2 NB
Infrastruktuur
China China Classification Society | BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder .J NB
NT Fire 004 (B+C) Class 1 Class 2 NB
IMQO Res. A 653 (16) (B) Anforderungen erflillt | Anforderungen erfillt | NB <= 1,5mm
IMO Res, MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflillt | Anforderungen erfiilit | NB, K =1,2 mm
Dénemark | Danish Maritimc Authority IMO Ras, A 653 (16) (E!)' Anforderungen erfiillt | Anforderungen erfiillt | NB - 1;5 mm
IMO Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflilit | Anforderungen erfiillt | NB, K =1,2 mm
DIN 53 436 (D), 1S0 1716 (E) | Anforderungen erflilit | Anforderungen erfillt
IS0 9705 (Full Scale) (B+D) | Anforderungen erfiillt | Anforderungen erfiillt
Deutsch- See-Berufsganossen-échafl IMO Res, A 653 (16) (B) Anforderuﬁgen erfuﬂl‘lt_ Anforderungen erfillt | NB nachweispfl.
land IMO Res. M5C 61 (67) C, D | Anforderungen erfiillt | Anforderungen erfiillt | NB, K = 1,2 mm
) DIN 53 436 (D) - |
Germanischer Lloyd IMO Res. A 653 (16) (B) Anforderungan c—;fﬁ][lf Anforderungen erflllt | NB nachweaispfl.
IMO Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erfiillt | Anforderungen erfiillt | NB, K = 1,2 mm
Frankreich | Bureau Veritas BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NB
Gro- Department of Transport BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NB T
britannien Class 2 B
IMO Res. A 653 (16) (B) Anforderungen erfiillt | Anforderungen erflllt | NB nachweaispfl,
IMO Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflllt Anforderungen erfillt | NB, K =12 mm
Lloyd's Register BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NE
Class 2 B
IMC Res. A 653 (18} (B) Anforderungen erflllt | Anforderungen erflllt | NB nachweispfl,
IMC Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflillt | Anforderungen erfiillt | NB, K =12 mm
Italien Registro ltaliano Navale RINA Rule Sec. F (A), bzw | Anforderungen erfiillt | Anforderungen erfllit | NB
IMO Res. A 653 (16) (B)
| IMO Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflllt | Anforderungen erfillt | NB, K =1,2 mm
Japan Nippon Kaiji Kyokai BS 476 Part 7 (A) Class 1 | class 1 oder 2 NE
Kanada Board of Steamship ) BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NE
Inspection
Korea IMO Res. A 653 (16) {Bj Anforderungen erflllt | Anforderungen éﬁ[illt NB = 1,5 mm
N IMO Res. MSC 61 (67) G, D | Anforderungen erflllt | Anforderungen erfiillt | NB, K = 1,2 mm
Nieder- | Nederlands Shipping BS 476 Part 7 (A), bzw. Class 1 Class 1oder2 | NB
lande Inspection IMO Res. A 653 (16) (B) Antforderungen erflllt | Anforderungen erflllt | NB = 1,5 mm
IMO Res. MSC 61 (67) C, D |Anforderungen erflllt | Anforderungen erflillt | NB, K =1.2mm
“Norwegen | Det Norske Veritas NT Fire 004 (B+C) Class 1 " [Class 2 NB |
IMO Res. A 653 (16) (B) Anforderungen erflillt | Anforderungen erflllt | NB = 1,5 mm
IMO Res. MSC 61 (67) C, D |Anforderungen erfiilll | Anforderungen erflllt | NB, K =12 mm
Nurvégian Maritime NT Fire t.J(Jd (B+C) Class 1 Class 2 NB
Directorate IMO Res. A 653 (16) (B) Anforderungen erfiillt | Antorderungen erflillt | NB = 1,5 mm
IMO Res. MSC 61 (67) C, D |Anforderungen erflllt | Anforderungen erfillt | NB, K =1,2mm
[ Polen Polski Rejestr Statkow IMO Res. A 653 (16) (B) Anforderungen erfilllt Anfnrderur{gen ertiillt | NB < 1,5 mm
IMO Res. MSC 61 (67) C, D | Anforderungen erflllt | Anforderungen erfiillt | NB, K =1,2mm
Portugal Lloyd's Register BS 476 Part 7 (A) ' Class 1 Class 1 ader 2 NB
Schweden | National Swedish Administr. | NT Fire 004 (B+C) Class 1 Class 2 NB o
of Shipping and Navigation
USA UECD&ST Guard ASTM E 84/NFPA 255 (A+C) | Class 1 Class 1 oder 2 NB
| American Bureau of Shipping| BS 476 Part 7 (A) Class 1 Class 1 oder 2 NB




Legende

Prifmethode:

(A) = Flammenausbreitung
(B) = Warmefreisetzung
(C) = Rauchgasdichte

(D) = Rauchgastoxizitat
(E) = Heizwert

(F) = Entzindbarkeit

(G) = Brandschacht

(H) = Epiradiateur

Laminat:
S = Standard
P = Postforming

F = Fire Retardant

Tragermaterial:

B = Brennbar

NB = Nichtbrennbar
K = Kein Trager

FR = Schwerentflammbar




Anhang ,,Technische Merkblatter®

Bisher sind folgende Merkblatter erschie-
nen:

Produktdatenblatt fir HPL-Platten
(Fassung November 1997)

Produktdatenblatt fir HPL-Elemente
(Fassung November 1997)

Aligemeine Verarbeitungsempfehlungen fiir
HPL

(Fassung Marz 1989)

Spezielle Empfehlungen:

Blatt 1:  Anwendung von HPL in Feucht-
und Nassrdumen

(Fassung Oktober 1992)

Blatt 2:  Chemische Besténdigkeit und
hygienische Eigenschaften von
HPL

(Fassung Oktober 1992)

Blatt 3:  Allgemeine Verarbeitungs-
empfehlungen fir Kanten-
materialien auf Duroplastbasis
(Fassung Juni 1988)

Blatt 4:  Verarbeitung von HPL mit
mineralischen Tragermaterialien
(Fassung Mai 1989)

Blatt 5:  Verarbeitung von nachformbaren
HPL

(Fassung Oktober 1987)

Blatt 6: Verarbeitung von HPL-Kompakt-
platten

(Fassung November 1989)

Blatt 7:  Anwendungsmdglichkeiten flr
HPL

(Fassung Januar 1995)

Blatt 8:  Reinigung von HPL-Oberflachen
(Fassung Februar 1992)
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Blatt 9:

Blatt 10:

Blatt 11:

Blatt 12:

Blatt 13:

Blatt 14:

Blatt 15:

Blatt 16:

Blatt 17:

Blatt 18:

Blatt 19:

Blatt 20:

Blatt 21:

Die Verarbeitung von Schicht-
stoffen (HPL) mit metallischen
Tragermaterialien

(Fassung Mai 1989)

HPL in Badezimmern
(Fassung Oktober 1985)

Klebung von HPL
(Fassung November 1998)

Arbeitsplatten mit HPL-
Oberflachen
(Fassung November 1986)

Verarbeitungsempfehlungen fiir
Schichtstoffe mit Farbkern
(Fassung April 1991)

Elektrische Eigenschaften von
HPL
(Fassung Oktober 1992)

Kompaktformteile
(Fassung April 1991)

HPL in der Aussenanwendung
(Fassung Januar 1995)

HochdrucklaminatfuBbtden
(Fassung November 1995)

Laboreinrichtungen mit HPL
(Fassung April 1996)

Blroausstattungen mit HPL
(Fassung 1997)

Das Brandverhalten von
dekorativen Schichtstoffplatten
(HPL)

(Fassung November 1998)

Wandbekleidungen
(Fassung November 1998)




